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检测报告

声   明
1. 本报告未加盖本机构检验检测专用章，或无骑缝章无效；

2. 本报告无批准人签名无效；

3. 本报告涂改无效；

4. 只有天祥集团客户被授权允许复制或分发本报告，且仅允许完整复制或分发本报告。未
经本机构书面批准，不得部分复制本检验报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”
无效。

5. 本报告仅供天祥集团客户使用，并根据天祥集团与其客户之间的协议提供。天祥集团的
责任和义务仅限于本协议的条款和条件。天祥集团不对除本协议规定的客户以外的任何一
方因使用本报告而造成的任何损失、费用或损害承担责任。在销售或宣传测试材料、产品
或服务时使用天祥集团名称或其标志，必须首先得到天祥集团的书面批准。本报告中的观
察结果和测试结果仅与被测试的样品有关。本报告本身并不意味着该材料、产品或服务是
或曾经是天祥集团的认证项目。

6. 除对上述测试本身的技术适当性和专业性在测试费用所涵盖的范围和金额内承担义务和
责任（若有），天祥不承担亦不接受任何其他义务或责任。

7.客户若对测试结果有疑问，需在样品保存期内向本公司提出。样品保存期为从本报告发
布日起至之后的5个工作日结束。认证相关项目的样品按认证规则要求的保存期限存留。引
用结果、修改报告等情况按原始报告发布日期计算样品保存期。

8. 本公司将在整个测试记录保存期间为该报告提供追溯服务。测试记录保存期为从本报告
首次发布日起至其后的6年结束。认证相关项目的测试记录保存期为10年。测试记录及其他
相关项目文件将在整个测试记录保存期间保留。

9.该报告由Shang Hai,Intertek Group plc验证，请使用Adobe Acrobat Reader阅读器验
证有效性。
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2025-12-11

申请方名称： 浙江吉鼎新材料科技有限公司

产品名称 产品型号 产品规格

申请方地址： 浙江省湖州市安吉县塘浦开发区净土路111号

联系方式： 陈昱均

生产单位名称：浙江吉鼎新材料科技有限公司

生产单位地址：浙江省湖州市安吉县塘浦开发区净土路111号

检测类型： 委托送样检测

产品信息

测试方法和结论

装饰原纸 SC8002A-4-80 1250*70

样品编号 样品数量 样品接收日期

S251202002SHF.002 5个 2025-11-28

样品描述

303mmX218mm

检测依据 参考 ISO 105-B02:2014

判定依据 /

检测结论 样品按上述标准完成检测，结果详见后页。

职位: 审批人 职位: 项目工程师

备注：1.本报告不涉及抽样，本报告仅反映测试委托人送检样品所检项目的符合性情况，送检样品的真实性及代表性由

测试委托人自行负责。

2.本报告所出具的检测数据及结果在中华人民共和国境内仅供特定委托方用于科研、教学、内部质量控制、产品研发等

目的内部参考使用。

报告审批

姓名: 张伟 姓名: 叶夏提·波拉提
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检测方法: 参考 ISO 105-B02:2014, 氙弧灯

循环条件A1, 方法 3

检测项目、方法及结果：

检测报告

2025-12-11

检测项目: 色牢度

备注：

1. 该项目分包至上海天祥质量技术服务有限公司。

地址：上海市宜山路889号上海齐来科技服务园区4号楼2楼

检测结果: 6级
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附录A:收样照片
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